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Grafico 3 — Resultados obtidos para pulsos de Surges em linha de 50 Ohms, carga = 9,2 Ampéres
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QUADRO 5 — Resultados obtidos para pulsos de Surges em linha de 600 Ohms

Ruido de Surge aplicado em circuito com Material
Impedéancia de rede =600 Ohms
s/carga
500V | 1000V | 2000V | 3000V | 4000V
3,4 7 20 40 80 Aluminio
24 9 25 35 85 Plastico
3,6 10,6 32 66,4 108 Acgo
Ruido aplicado carga= 4,6 A
1,6 5 27 40 60 Aluminio
2 6,1 30 45 65 Plastico
1,8 10,5 35 72 106 Aco
Ruido aplicado carga= 9,2 A
1 6 38 70 90 Aluminio &a
1,7 10 55 78 98 Plastico
1,4 18 62,8 93 120,5 Ago
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