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Gréfico 16 — Resultados obtidos para pulsos de Burst em linha de 600 Ohms, para as varias cargas
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Injegdo de campo radiado nos diferentes tipos de calhas
Para os ensaios de Imunidade a campos radiados, concluimos que a calha de aluminio apresenta

um melhor desempenho com relagdo a blindagem contra campos radiados, guando comparados as

calhas de plastico e

aco.
Atenuacio weqia d0 Plastico= 1,29 dB

Atenuacio media d0 Ago = 28,17 dB
Atenuacao weaia Aluminio = 32,20 dB

Gréfico 17 — Resultados obtidos para injegéo de campo radiado em calha plastica, ago e aluminio.
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Medida de campo radiado acoplado em calhas
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